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w Propiedades mecanicas de las rocas

Ensayos para la determinacion de la resistencia
Parte 2: Resistencia a traccion
Determinacion indirecta

(Ensayo Brasilefo)

Mechanical properties of rocks. Strength determination tests. Part 2: Traction strength. Indirect
determination. (Brazilian test).

Propriétés mécaniques des roches. Essais pour la détermination de la résistance. Partie 2: Résistance a la
traction. Détermination indirecte. (Essai Brésilien).
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Sustituir la expresion indicada en el apartado 4.5 para la resistencia a la traccion de la probeta:
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por la siguiente expresion:
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